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Os catalisadores utilizados na síntese de biodiesel são constituídos por bases muito fortes, corroem mais rapidamente os componentes do reator, geram mais resíduos e subprodutos de pior qualidade, eles também utilizam mais tempo e energia pois exige um desgastante processo para purificação do biocombustível. Atualmente, há um amplo estudo acerca da substituição de combustíveis fósseis, devido ao seu caráter finito e de seu grande potencial poluidor além da substituição dos catalisadores, para tornar o processo mais rápido e limpo. Os metais com comportamento de ácido de Lewis como exemplo o íon Cu(II), podem ter ação catalítica em reação deste tipo. Carboxilatos de cobre II tem grande energia reticular e podem interferir na estabilidade da função éster do óleo, já o íon acetato é pouco solúvel em glicerol, o subproduto da transesterificação, no entanto muito solúvel em água e etanol, contribuindo para o deslocamento de equilíbrio da reação. Além disso, o acetato de cobre é reconhecidamente um bom catalisador para adição de cadeias de alcinos terminais e também um bom agente antioxidante de óleos. Assim, o presente projeto tem como objetivo sintetizar biodiesel via catálise homogênea e heterogênea baseando-se na ação catalítica do cobre II, estudar os aspectos reacionais dos álcoois metanol e etanol, estabelecer parâmetros de comparação com a síntese de biodiesel homogênea e heterogeneamente e observar qual tem maior ação catalítica. Utiliza-se uma metodologia baseada no estudo já realizado em projetos anteriores, sendo razão molar óleo:etanol: 60%; temperatura de reação: 80-90ºC; tempo: 2 a 4 horas; agitação mecânica: 800-1200 rpm, massa de catalisador 2 %. O óxido de cobre foi obtido a partir do acetato de cobre, que posteriormente é utilizado para catalise heterogênea. Depois das sínteses realizadas, é feita a filtragem, depois as amostras são lavadas com água destilada para retirada de glicerina e consequentemente neutralizadas, são rotaevaporadas e é obtido então um liquido livre de catalisadores e álcool residual, resultante da não reação com o óleo. Deste liquido é feita a análise por Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Por meio da CCD é possível verificar se as amostras ocorreram ou não formação de ésteres. O resultado da CDD para a amostra catalisada apenas por acetato de cobre II foi de mais eluição quando comparada a de óleo, podendo se dizer que ocorreu a transesterificação. Por tanto, verificou-se então nas análises de CCD realizadas que a reação de transesterificação ocorreu, em função da formação do éster, além da glicerina como subproduto.
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