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Proteger o meio ambiente vem sendo cada vez mais importante, e a nanotecnologia oferece a perspectiva de grandes avanços que podem melhorar a qualidade de vida e ajudá-la. A fim de preservar, recuperar e desinfetar o meio ambiente, este trabalho visa sintetizar nanocompósitos de titanato / prata para aplicações na eliminação de contaminantes orgânicos. Para realizar isto, o material NaTiNT foi sintetizado pela primeira vez pelo método hidrotérmico durante 24 horas a 110 ° C e o anatase de óxido de titânio foi usado como precursor. Para isso, foram adicionados 0,5 g de TiO2 a 50 mL de solução de NaOH 10 M, após a síntese as amostras foram lavadas com água destilada até atingir pH = 7 e posteriormente secas à temperatura ambiente. Em seguida, as modificações foram feitas com prata nas porcentagens de 1%, 5% e 10%, com solução de NaBH4 para promover a redução de prata na superfície dos nanotubos, à temperatura ambiente e na ausência de luz. O material foi caracterizado por espectroscopia Raman e aplicado à adsorção de corante e fotocatálise (luz UV-C), onde a prata foi inserida de forma eficiente na estrutura durante o processo da sintese, pois apresentou picos caracteristicos próximos a 200 cm-1 comprovado a presença de nanopartículas. Os resultados obtido através da fotocátalise foram que, a amostra NaTiNT apresentou 75% de fotocátalise até o final do experimento. No entanto, a amostra Ag 5% apresentou melhor descoloração fotocatalítica do corante azul de metileno. E quanto maior a quantidade de prata metálica adicionada na superfície do nanocompósito, maior a capacidade e velocidade de adsorção e menor a atividade fotocatalitica. 
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